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Naumburg GmbH 
Heinrich-von-Stephan-Platz 1 
D 06618 Naumburg 

SV: Hochhalde Schkopau, Altdeponie 2 
Prüfbericht - Nr,: 272 

1. Allgemein 

Köln, 12,08,2014/Schö-mz 

'} 

Mit Datum vom 21,07,2014 und 23,07.2014 wurden dem Ingenieurbüro Finette + 
Schönborn, Baustoffprüfstelle Köln vier Festgesteinsproben übersandt, mit dem 
Auftrag diese zu Schneiden, Schleifen sowie die einaxiale Druckfestigkeit zu 
bestimmen, 

2. Durchführung 

Mit Datum vom 23,07,2014 sind postalisch drei Bohrkerne und am 24,07,2014 ein 
Bohrkern Durchmesser 100-105 mm im Labor des Ingenieurbüro Finette + 
Schönborn, Baustoffprüfstelle Köln eingegangen, Die Bohrkerne waren 
unverwechselbar gekennzeichnet und wurden ins Labor verbrach!. Hier wurden sie 
aufgemessen, fotografiert und anschließend so zugeschnitten, dass Prüfkörper mit 
einem Verhältnis von Höhe zu Durchmesser von 1: 1 +1- 10% entstanden, Aufgrund 
der im Bohrkern 4 vorhandenen zahlreichen Risse, konnte hieraus kein prüffähiger 
Probekörper erstellt werden, Nach Zuschnitt wurden die Proben mittels 
Probenschleifmaschine WSM 3/230 mit einer Genauigkeit von 0,05 mm planeben 
und planparallel geschliffen, Nach ausreichender Lagerung unter Laborbedingungen 
wurden die Proben auf ihre einaxiale Druckfestigkeit hin überprüft, Es erfolgt keine 
weitere Auswertung der Ergebnisse, 
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3. Ergebnisse 
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Die einzelnen Ergebnisse sind der beiliegenden Auswertungstabelle zu entnehmen. 

4. Bewertung 

Es erfolgt keine weitere Bewertung. 
/ 

Die Ergebnisse ·~th hich auf die übersandten Proben. 
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Anlagen: Auswertungstabelle Probekörper 
Bo h rkerndaten blätter 
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BuG Baugrunduntersuchung Naumburg GmbH 
Beratende Ingenieure Geotechnik/Bauwesen 

Heinrich-von-Stephan-Platz 1 
o 06618 Naumburg 

SV: Hochhalde Schkopau, Altdeponie 2 

Auswertu ngstabelle 
Probekörper 

IB Finette ... Schön born 
Pierstraße 20 
50997 Köln 



Auftraggeber BuG Naumburg GmbH, BaugrunduntersJ Datum 30-,07,2014 
'------~-------

Bauvorhaben HOCh~~-I~;;~~kop~-~~Altdeponie 2 _"'! Prüfer: SO 
____ -----.-L. __ _ 

Bauteil: SolIdruckfestigkeit: k,A, 
._------ ----pi 

Sortennummer: k.A. Herstelltag: k,A, 

NR 1 ,~, 'Druckflt:!che: Höhe, [mm] 

I [mn:,L __ l _______ Jmr~] ____ ~.-~.~-!1-~-.4. 
Volumen i GeWicht 
_.~J~_01~ ___ .,~gL __ . 

Rohdichte 
[kgldm'J ' .-------- t 

.. ~ ___ I 1 00 i_7~54 I 1100 
4 1100 1_7854 11 1M .1 _0:~85_-+-,-,-,-,-,-,-'4 

0,785 I 1,79 
.. +-1 ~"'-' 

2,28 

0,00 

6 100 7854 100 

9 105 8659 105 

0,785 

0,909 

1,61 

I .. 2,01 I 
2,05 

2,21 

IngenieurbDro fi,)r Betonte-chnolog'io 
lind BtftJwnrksun'ersuchung 

Br~~~ltst I Faktor ! ,~ru[~:~~~k~it i_ Bauteil Lage 

--- 11J.-=~;'2Ln Festgestelnsprobe~ 
Bemerkungen 

, 0 0' I nicht prufbar wegen Rissen im 
, _~'" _. __ . _____ L ____ "_,,, .. __ ,_~~t_~~_'~1 

20, 
3 ------J ... ---==-~~~-e~~e!~~~~~~-~~-____i 

57,3 Festgestemsproben 
n________ _ _____ .,,'~. ___________ -.._''' __ 
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Beratende Ingenieure Geotechnik/Bauwesen 

Heinrich-von-Stephan-Platz 1 
D 06618 Naumburg 

BV: Hochhalde Schkopau, Altdeponie 2 

Bohrkerndatenblätter 

IB Finette + Schön born 
Pierstraße 20 
50997 Köln 
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Bohrkerndatenblatt 

1. Angaben des Auftraggebers 
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Prüfbericht - Nr. 272 

Auftraggeber BuG Baugrunduntersuchung Naumburg GmbH; 06618 Naumburg 
Bauvorhaben Hochhalde Schkopau, Altdeponie 2 
Bauteil(e) 
Herstelldatum' Kennzeichen: BK 2/13; 5,1-5,5 m 

2. Fotostatus 

BuG Baugrundunter­
Buchung Naumburg 
GmbH 

Aufmaß (unmaßstäblich) 

+ 370 

3. Prüfergebnisse 
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Bohrkerndatenblatt 

1. Angaben des Auftraggebers 
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Prüfbericht - Nr. 272 

Auftraggeber BuG Baugrunduntersuchung Naumburg GmbH; 06618 Naumburg 
Bauvorhaben Hochhalde Schkopau, Altdeponie 2 
Bauteil(e): 
Herstelldatum Kennzeichen: 4; 13,37-13,6 m 

2. Fotostatus 

BuG Baugrundunter­
suchung Naumburg 
GmbH 
Hochhalde Schkopau 
Altdeponie 2 

Aufmaß (unmaßstäblich) 

L ! 
_----------'-I _ '----'J! 0 

220 ----+ 
3. Prüfergebnisse 
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5ü997 Krill' 

Bohrkerndatenblatt Prüfbericht - Nr. 272 

1. Angaben des Auftraggebers 
Auftraggeber: BuG Baugrunduntersuchung Naumburg GmbH; 06618 Naumburg 
Bauvorhaben Hochhalde Schkopau, Altdeponie 2 
Bauteil(e): 
Herstelldatum Kennzeichen: 6; 1 0,2-1 O,~ m 

2. Fotostatus 

Au/maß (unmaßstäblich) 

[ 
210 ._----+ +100+ 

3. Prüfergebnisse 

-- - -;- -Sewehrungsuberdeckung I I Karbonall$lerte Zone In mm Rohdichte Druckfestigkeit Bemerkungen i 
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An Rhein und Ruhr 

Star!( in NRW 
. und darüber hinaus! 

Bohrkerndatenblatt 

1. Angaben des Auftraggebers 
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Prüfbericht - Nr. 272 

Auftraggeber BuG Baugrunduntersuchung Naumburg GmbH, 06618 Naumburg 
Bauvorhaben Hochhalde Schkopau, Altdeponie 2 
Bauteil(e): 
Herstelldatum. Kennzeichen: 9; 13,56-13,74 m 

2. Fotostatus 

ß Baugrundunter­
ng Naumburg 

Aufrnaß (unmaßstäblich) 

- Bohrkcme-

[. ____ 10 
+ 160 +105 + 

3. Prüfergebnisse 
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