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BV: Hochhalde Schkopau, Altdeponie 2
Prifberichi - Nr.; 272

1. Aligemein

Mit Datum vom 21.07.2014 und 23.07.2014 wurden dem Ingenieurblro Finette +
Schénborn, Baustoffpridfstelle Kéln vier Festgesteinsproben Ubersandt, mit dem
Auftrag diese zu Schneiden, Schleifen sowie die einaxiale Druckfestigkeit zu
bestimmen.

2.  Durchfihrung

Mit Datum vom 23.07.2014 sind postalisch drei Bohrkerne und am 24.07.2014 ein
Bohrkern Durchmesser 100-105 mm im Labor des Ingenieurbiro Finette +
Schénborn, Baustoffprifstelle Koéln  eingegangen. Die Bohrkerne  waren
unverwechselbar gekennzeichnet und wurden ins Labor verbracht, Hier wurden sie
aufgemessen, fotografiert und anschlieftend so zugeschnitien, dass Priitkorper mit
einem Verhdltnis von Héhe zu Durchmesser von 1.1 +/- 10% entstanden. Aufgrund
der im Bohrkern 4 vorhandenen zahlreichen Risse, konnte hieraus kein prifféhiger
Probekdrper erstelt werden. Nach Zuschnitt wurden die Proben mittels
FProbenschleifmaschine WSM 3/230 mit einer Genauigkeit von 0,05 mm planeben
und planparallel geschliffen. Nach ausreichender Lagerung unter Laborbedingungen
wurden die Proben auf ihre einaxiale Druckfestigkeit hin Uberprift. Es erfoigt keine
weitere Ausweriung der Ergebnisse.
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3. Ergebnisse

Die einzelnen Ergebnisse sind der beiliegenden Auswertungstabelle zu entnehmen.

Prifstelle- ] Hohe | Rohdichte | Druckfestigkeiten Bemerkungen
Nr. frhm] [mm] [kg/dm?] [N/mm?] _
2 100 100 | 2,28 15,2 Festgesteinsprobe
nicht prifbar wegen
4 100 100 o ” Rissepim Materiagi
6 100 ¢+ 100 2,05 20,3 Festgesteinsprobe
g9 105 ; 105 2,21 57,3 Festgesteinsprobe

weh
Spar

Raiffeisenbank Simmerath

4. Bewertung
Es erfolgt keine weitere Bewertung.

Die Ergebnisse Az'eh‘h £ich auf die ibersandien Proben,

verantwortlicher Priifer

Anlagen: Ausweriungstabelle Probekorper
Bohrkerndatenblatter
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Auftraggeber BuG Naumburg GmbH, Baugrunduntersy  Datum: 30-.07.2014
Bauvorhaben.  Hochhalde Schkopau, Altdeponie 2 Profer: 8D
Bauteit: Solidruckfestigkeit: k.A. ; :
e 1+t e 2 e — - e S Ingenteuriatire fir Betontechinalogie
Sortennummer:. KA. Herstelitag: k.A. une Bauwerksumersuchung
NR ¢ 1 Druckfldche Haohe [mm] Volumen i Gewicht Rohdichte Bruchlast Faktor | Druckfestigksit Bauteit La j 5 «
‘ [mm] | mm?] mit_| otne | [dmY [kg] kgidm?] (KN) [N/mm?] avleriage | o vemerungen
2 =100 7854 00 0785 479 2.28 15,2 | Festgesteinsproben
4 100 7854 0785 ) 000 o EJO o nicht prifbar wegen Rissen im
_ ' ' ! Material
8 11000 7854 0,785 2,05 20,3 Fesigesteinsproben
g 1 05'-':'-:. 8659 0,909 2,21 57.3 : Festgesteinsproben

6'G obejuy
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Bohrkerndatenblatt Prifbericht - Nr., 272

1. Angaben des Aufiraggebers

Auftraggeber: BuG Baugrunduntersuchung Naumburg GmbH,; 06618 Naumburg
Bauvorhaben: Hochhalde Schkopau, Altdeponie 2

Bauteil(e):

Herstelldatum: Kennzeichen: BK 2/13; 5.1-55m

2. Fotostatus

BuG Baugrundunter-
uchung Naumburg

« Jrenn i [ #i¥s

¥
1
'
]
1
'
'

| 370

+100 +

3. Priifergebnisse

Bewehrungsiberdeckung . ‘ o . s ‘
Karbonatisierle Zone inmm | Rohdichte | Druckfestigkeit !

Kennz. [mm] o Stahiarnt A R kg fdm? I N mm? Bemerkungen i
H ]

T T i H i

2 | - ] - - - |~ 1228 | 152 ]

e} e bgx o Fu el 476 0
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Bohrkerndatenblatt Prifbericht - Nr, 272
1. Angaben des Auftraggehers
Auftraggeber: BuG Baugrunduntersuchung Naumburg GmbH, 06618 Naumburg
Bauvorhaben: Hochhz!de Schkopau, Altdeponie 2
Bauteil(e})
Herstelidatum: Kennzeichen: 4; 13,37-13,6m

2. Fotostatus

UG Baugrundunter-
uchung Naumburg

Hoch halde S Ch_ko pau

J] 220 { __|m_100 +

3. Pritffergebnisse

Bewenrungsiberdeckung IV " ‘ ) ] o

= . Karbonatisierte Zone in mim | Rehdichte ; Druckiestigkeit i

Kennz. A [mm} 5 Stahtart A B kg /dm?® N/ mm? Bemerkungen

| mittig gebrochen. Frobe- |

4 — - - - - - - korper wird kleiner als !

i SN RO Hihe 100 mm |

Lweigstele: Mitiehke St 2806 » a5 ehiy e el f we Far 200977
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Bohrkerndatenblatt Prifbericht - Nr. 272
1. Angaben des Auftraggebers
Auftraggeber: BuG Baugrunduntersuchung Naumburg GmbH; 06618 Naumburg
Bauvorhzben: Hochhalde Schkopau, Altdeponie 2
Bauteil(e}:
Herstelidatum: Kennzeichen: 6; 10,2-10.4 m

2. Fotostatus

Aufmaf (unmafistiblich)

0
{ 210 % +10 _}_

3. Prifergebnisse

S Bewehrungsiberdeckung L . . . ]
Karponatisigite Zone in mm | Rohdichte | Druckfestigkeit
Kennz. A [mm} 6 Stahlan o 8 kg fdm? N i Bemerkungen
N _ - ] e - 2,05 20,3 ]
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Bohrkerndatenblatt Prifbericht - Nr, 272
1. Angaben des Auftraggebers
Auftraggeber: BuG Baugrunduntersuchung Naumburg GmbH; 06618 Naumburg
Bauvorhaben: Hochhalde Schkeopau, Altdeponie 2
Bauteil(e):
Herstelldatum,

Kennzeichen. §; 13,56-13,74 m

2. Fotostatus

BuG Baugrundunter-
uchung Naumburg
bH b

{ 160 _%_ +105 +

3. Priifergebnisse

Bewehungsuterdeckung | Karbonatis . T T

y | atisiente Zone in mm | Rohdichte | Druckfestigkeit .

Kerinz. N [mmj} 5 E Stahlan A B kg /dm? N i mm? i Bemerkungean |
A | - . —

I SO S-S R el 2,21 57,8 | B

Iweigstefe: R4
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