DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

nach DIN 18123

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 15.04.2009

Bearbeiter: Abraham Datum: Juni 2009 kombinierte Sieb-/Schlammanalyse Art der Entnahme: gestort
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Korndurchmesser d in mm
Aufschluss: BK 1 Bemerkungen: > e T
Tiefe: 1,60-4,20m Sk
Probe: - 285
! «Q
Bodenart: S.u ® 389
Bodengruppe: SU* g 5
k [m/s]: 3.9*10° S 3
Berechnung nach: k nach Mallet/Paqguant N
U/Cc: 27.3/4.0
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DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG

Geschwister-Scholl-Stralle 21
04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham

Datum: Juni 2009

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

nach DIN 18123
kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG
Probe entnommen am: 16.04.2009

Art der Entnahme: gestort

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes

100 Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Grob-

Fein-

Sandkorn

Mittel-

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

80

//

70

60

50

40

30

20 -

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001 0.002

0.006 0.01 0.02

0.06 0.1

0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

100

Aufschluss:

BK 2

Bemerkungen:

Tiefe:

430-520m

Probe:

Bodenart:

S, ut

Bodengruppe:

k [m/s]:

6.8%10°

Berechnung nach:

k nach Mallet/Paqguant

U/Cc:

-

:abejuy

200-6002-008TT
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DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG

Geschwister-Scholl-Stralle 21
04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham

Datum: Juni 2009

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

nach DIN 18123
kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG
Probe entnommen am: 16.04.2009

Art der Entnahme: gestort

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes

100 Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Grob-

Fein-

Sandkorn

Mittel-

90

il

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

80

70

60

50

40

30 /

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001 0.002

0.006 0.01

0.02

0.06 0.1

0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

100

Aufschluss:

BK 2a

Bemerkungen:

Tiefe:

12,00-12,20m

Probe:

Bodenart:

—

S, tu

Bodengruppe:

k [m/s]:

6.5*107

Berechnung nach:

k nach Seelheim

U/Cc:

-

:abejuy

200-6002-008TT
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DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Stralle 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham

Datum: Juni 2009

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

nach DIN 18123
Nass-/Trockensiebung

Probe entnommen am: 16.04.2009

Art der Entnahme: gestort

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes
100

Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Grob-

Fein-

Sandkorn

Mittel-

Grob- Fein-

Kieskorn

Mittel-

Grob-

Steine

90

80

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001 0.002

0.006 0.01 0.02

0.06 0.1

0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

63

100

Aufschluss:

BK 2a

Bemerkungen:

Tiefe:

16,50 -17,00 m

Probe:

Bodenart:

mS, fs, u', g', gs'

Bodengruppe:

SuU

k-Wert [m/s]:

2.5%10°

Berechnung nach:

k nach Mallet/Paqguant

U/Cc:

-

:abejuy

200-6002-008TT
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DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

Bestimmung der KorngréRRenverteilung
nach DIN 18123

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 29.05.2009

Bearbeiter: Abraham Datum: Juli 2009 Nass-/Trockensiebung Art der Entnahme: gestort
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Korndurchmesser d in mm
Aufschluss: BK 3 Bemerkungen: > e T
Tiefe: 1,50 -2,00m Sk
Probe: - 285
TQ
Bodenart: S.u ® 389
Bodengruppe: SU* g 5
k [m/s]: 9.8+10° S 3
Berechnung nach: k nach Seelheim N
U/Cc: -/-
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DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG

Geschwister-Scholl-Stralle 21
04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham

Datum: Juli 2009

nach DIN 18123

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 28.05.2009

Art der Entnahme: gestort

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes

100 Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel-

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine
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V-l
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| o—
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Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10 ol—oT°

0.001 0.002

0.006 0.01

0.02

0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

63

100

Aufschluss:

BK 4

Bemerkungen:

Tiefe:

3,80-4,00m

Probe:

Bodenart:

S, t, u, g9

Bodengruppe:

ST*

k [m/s]:

1.5*10°

Berechnung nach:

k nach Mallet/Paqguant

U/Cc:

245.5/38.4

:abejuy

200-6002-008TT
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DMT-Leipzig
Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

04205 Leipzig nach DIN 18123 Probe entnommen am: 27.05.2009
Bearbeiter: Abraham Datum: Juli 2009 kombinierte Sieb-/Schlammanalyse Art der Entnahme: gestort
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Korndurchmesser d in mm
Aufschluss: BK 5 Bemerkungen: > e T
Tiefe: 7,50-7,70m Sk
Probe: - 285
! «Q
Bodenart: s,y t N a
Bodengruppe: SU* g 5
k [m/s]: 2.0*10% S 3
Berechnung nach: k nach Mallet/Paqguant N
U/Cc: -/-
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DMT-Leipzig
Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig nach DIN 18123

Bearbeiter: Abraham Datum: Juli 2009

Nass-/Trockensiebung

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG
Probe entnommen am: 26.05.2009

Art der Entnahme: gestort

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes

100 Fein- Mittel- Grob- Fein-

Sandkorn

Mittel-

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-
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0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

63

100

Aufschluss: BK 6

Bemerkungen:

Tiefe: 1,00-1,50m

Probe: -

Bodenart: fS, u, ms'

Bodengruppe: SU*

k [m/s]: 2.8%10°

Berechnung nach: k nach Seelheim

U/Cc: -/-
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200-6002-008TT
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DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG

Geschwister-Scholl-Stralle 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham

Datum: Juli 2009

nach DIN 18123

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG
Probe entnommen am: 19.05.2009

Art der Entnahme: gestort

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Sandkorn

Grob- Fein- Mittel-

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

80

/

70

60

50

40

]
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20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001

0.002

0.006

0.01

0.02

0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

100

Aufschluss:

BK 8

Bemerkungen:

Tiefe:

4,50-4,70 m

Probe:

Bodenart:

S, t,u

Bodengruppe:

k [m/s]:

1.4*10°

Berechnung nach:

k nach Mallet/Paqguant

U/Cc:

-

:abejuy

200-6002-008TT
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DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham Datum: Juli 2009

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

nach DIN 18123
kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG
Probe entnommen am: 15.05.2009

Art der Entnahme: gestort

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes ) )
100 Fein- Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine
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/L/ /’b/v
101

80

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

//

0L _o—&—eor—eor—o—o . S 1

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

100

Aufschluss:

BK 11

Bemerkungen:

Tiefe:

3,00-4,00m

Probe:

Bodenart:

gS, ms, u', fs', fg'

Bodengruppe:

SuU

k [m/s]:

1.0*10*

Berechnung nach:

k nach Beyer

U/Cc:

6.8/2.3

:abejuy

200-6002-008TT

;1lawwnusbunynid

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

nach DIN 18123

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 15.05.2009

Bearbeiter: Abraham Datum: Juli 2009 kombinierte Sieb-/Schlammanalyse Art der Entnahme: gestort
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Korndurchmesser d in mm
Aufschluss: BK 11 Bemerkungen: > e T
Tiefe: 7,20 -7,40 m Sk
Probe: - 285
! «Q
Bodenart: s,y t N a
Bodengruppe: SU* g 5
k [m/s]: 39+*10° S 3
Berechnung nach: k nach Mallet/Paqguant N
U/Cc: -/-
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DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Stralle 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham

Datum: Juli 2009

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

nach DIN 18123

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG
Probe entnommen am: 17.06.2009

Art der Entnahme: gestort

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes
100

Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel-

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

o ___0___—19—’0""5' o
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Ed

70

60
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40

30
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Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001 0.002

0.006 0.01

0.02

0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

100

Aufschluss:

BK 16

Bemerkungen:

Tiefe:

7,20-7,50m

Probe:

Bodenart:

S,utg

Bodengruppe:

SU*

k [m/s]:

4.7+10%

Berechnung nach:

k nach Mallet/Paqguant

U/Cc:

-

:abejuy

200-6002-008TT

;1lawwnusbunynid

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Stralle 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham

Datum: Juli 2009

nach DIN 18123

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 16.06.2009

Art der Entnahme: gestort

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel-

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

80

b
%

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001

0.002

0.006 0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

63

100

Aufschluss:

BK 18

Bemerkungen:

Tiefe:

6,30 -6,50m

Probe:

Bodenart:

S, u, t

Bodengruppe:

SU*

k [m/s]:

7.5%10°8

Berechnung nach:

k nach Mallet/Paqguant

U/Cc:

-

:abejuy

200-6002-008TT

;1lawwnusbunynid

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig
Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

04205 Leipzig nach DIN 18123 Probe entnommen am: 05.06.2009
Bearbeiter: Abraham Datum: Juli 2009 kombinierte Sieb-/Schlammanalyse Art der Entnahme: gestort
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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10
0 1 L1 1 1 1 L1 1 1 1 1 1 | 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Aufschluss: BK 24 Bemerkungen: > e T
Tiefe: 3,10 - 3,20 m Sk
Probe: - 285
! «Q
Bodenart: T,U,s N a
o c
Bodengruppe: © 3
k [m/s]: 1.3*10°8 S 3
Berechnung nach: k nach Seelheim N
U/Cc: -/-

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)
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DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham Datum: Juli 2009

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

nach DIN 18123
Nass-/Trockensiebung

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG
Probe entnommen am: 14.05.2009

Art der Entnahme: gestort

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes

100 Fein- Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

/n/

80

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

100

Aufschluss:

BK 28

Bemerkungen:

Tiefe:

2,00-2,30m

Probe:

Bodenart:

mS, fs, u

Bodengruppe:

SU*

k [m/s]:

1.4*10*

Berechnung nach:

k nach Seelheim

U/Cc:

-

:abejuy

200-6002-008TT

;1lawwnusbunynid

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG

Geschwister-Scholl-Stralle 21

04205 Leipzig

Bestimmung der KorngréRRenverteilung
nach DIN 18123

Probe entnommen am: 11.05.2009

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Bearbeiter: Abraham Datum: Juli 2009 kombinierte Sieb-/Schlammanalyse Art der Entnahme: gestort
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
/f
90
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P
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10
0 1 L1 1 1 1 L1 1 1 1 | 1 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Aufschluss: BK 30 Bemerkungen: > e T
Tiefe: 9,30-9,50 m Sk
Probe: - 285
! «Q
Bodenart: S, tu N a
Bodengruppe: ST* g 5
k [m/s]: 4.2*10° S 3
Berechnung nach: k nach Mallet/Paqguant N
U/Cc: -/-

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Stralle 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham

Datum: Juli 2009

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

nach DIN 18123

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Probe entnommen am: 11.05.2009

Art der Entnahme: gestort

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes
100

Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel-

Grob-

Fein-

Kieskorn

Mittel-

Grob-

Steine

90

—— |

80

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001 0.002

0.006 0.01

0.02

0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

63

100

Aufschluss:

BK 31

Bemerkungen:

Tiefe:

510-5,40m

Probe:

Bodenart:

S, tu

Bodengruppe:

ST*

k [m/s]:

2.4%10°

Berechnung nach:

k nach Mallet/Paqguant

U/Cc:

-

:abejuy

200-6002-008TT

;1lawwnusbunynid

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham Datum: Juni 2009

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

nach DIN 18123
kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG
Probe entnommen am: 06.05.2009

Art der Entnahme: gestort

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes

100 Fein- Mittel-

Grob-

Fein-

Sandkorn

Mittel-

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

o o

Steine

90

V.

80

4

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02

0.06 0.1

0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

100

Aufschluss:

BK 32

Bemerkungen:

Tiefe:

10,70-11,80m

Probe:

Bodenart:

mS, fs, t', u', gs'

Bodengruppe:

ST*

k [m/s]:

4.4%10°

Berechnung nach:

k nach Mallet/Paqguant

U/Cc:

-

:abejuy

200-6002-008TT

;1lawwnusbunynid

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

nach DIN 18123

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 30.04.2009

Bearbeiter: Abraham Datum: Juni 2009 kombinierte Sieb-/Schlammanalyse Art der Entnahme: gestort
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
o/
*’0—’0 o ,0-,0/
90 et
r/o/o-
o 80 o
f=)) L=
5 |
15 /
g 70 o
[%2]
[
O] //
2 60
S
< /
kel
v 50 /
3]
£
fe)
X 40
()
©
) //
£ 30 o]
I 7
c |21
[} e
17 Lo—9
& lo——o1
s 20 O
o___o__-—o———o—
10
0 1 L1 1 1 1 L1 1 1 1 1 1 1 1 | 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Aufschluss: BK 33 Bemerkungen: > e T
Tiefe: 2,50-5,30 m Sk
Probe: - 285
! «Q
Bodenart: S, t U, gg' © 89
Bodengruppe: ST* g 5
k [m/s]: 1.0*107 S 3
Berechnung nach: k nach Mallet/Paqguant N
U/Cc: -/-

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham Datum: Juni 2009

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

nach DIN 18123

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG
Probe entnommen am: 28.04.2009

Art der Entnahme: gestort

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes

100 Fein- Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel-

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

o o

Steine

90

b1
/"

80

4

70

60

50

40

30

20 T

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

100

Aufschluss:

BK 34

Bemerkungen:

Tiefe:

2,10-5,10m

Probe:

Bodenart:

S, t,u

Bodengruppe:

k [m/s]:

1.4*10°8

Berechnung nach:

k nach Mallet/Paqguant

U/Cc:

-

:abejuy

200-6002-008TT

;1lawwnusbunynid

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham Datum: Juni 2009

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

nach DIN 18123
kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 27.04.2009

Art der Entnahme: gestort

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes ) )
100 Fein- Mittel-

Sandkorn

Grob- Fein- Mittel-

Fein-

Kieskorn

Mittel-

Grob-

Steine

90

| | lo——o—eT

80

//'

70

60

50 ]

40 L

ol ]

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

63

100

Aufschluss:

BK 36

Bemerkungen:

Tiefe:

4,10-5,30m

Probe:

Bodenart:

S, Lug

Bodengruppe:

k [m/s]:

1.0*10°

Berechnung nach:

k nach Seelheim

U/Cc:

-

:abejuy

200-6002-008TT

;1lawwnusbunynid

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Stralle 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham

Datum: Juli 2009

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

nach DIN 18123

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG
Probe entnommen am: 25.04.2009

Art der Entnahme: gestort

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Schluffkorn

Fein- Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel-

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

80

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

e ]

0.001

0.002

0.006 0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

100

Aufschluss:

BK 40

Bemerkungen:

Tiefe:

3,00-4,00m

Probe:

Bodenart:

fS, mS, u'

Bodengruppe:

SuU

k [m/s]:

1.5*10°

Berechnung nach:

k nach Mallet/Paqguant

U/Cc:

6.9/2.2

:abejuy

200-6002-008TT

;1lawwnusbunynid

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG

Geschwister-Scholl-Stralle 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham

nach DIN 18123

Datum: Juni 2009

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Probe entnommen am: 04.05.2009

Art der Entnahme: gestort

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn Sandkorn
Mittel- Grob- Fein- Mittel-

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel-

Grob-

Steine

90

80

70

60

50

40

30

20

/

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001

0.002

0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

63

100

Aufschluss:

BK 43

Bemerkungen:

Tiefe:

6,80 -8,00m

Probe:

Bodenart:

S, t, u', gg'

Bodengruppe:

SU*

k [m/s]:

7.4%10°

Berechnung nach:

k nach Mallet/Paqguant

U/Cc:

40.8/7.7

:abejuy

200-6002-008TT

;1lawwnusbunynid

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG

Geschwister-Scholl-Stralle 21

04205 Leipzig

nach DIN 18123

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 04.05.2009

Bearbeiter: Abraham Datum: Juni 2009 kombinierte Sieb-/Schlammanalyse Art der Entnahme: gestort
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
e
90 ‘/0_,0/
0_,,19/
-
___0__.,0-/”’
o 80 |_o—*]
(=)
s =
[
E prd
E 70 A
<
[%2]
8 /
g 60 /
2 /
£
kel
v 50 d
3]
£
0O /
T 40 o]
3 /./
(]
T ol
£ 30
1%} Lo
< 2 _o=—|
o/”/o—
10
0 1 L1 1 1 1 L1 1 1 1 1 1 1 1 | 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Aufschluss: BK 44 Bemerkungen: > e T
Tiefe: 3,70 - 6,00 m Sk
Probe: - 8 ng é
Bodenart: S, t, u, mg', gg' © 89
Bodengruppe: ST* g 5
k [m/s]: 1.2*10°8 S 3
Berechnung nach: k nach Mallet/Paqguant N
U/Cc: -/-

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

Bestimmung der KorngréRRenverteilung
nach DIN 18123

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 17.04.2009

Bearbeiter: Abraham Datum: Mai 2009 kombinierte Sieb-/Schlammanalyse Art der Entnahme: gestort
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
//o— i ) )
90 //
o 80 /]
=2 4
5 o
£
g 70
[%2]
[
O]
g 60 4
£
/
kel
v 50
3]
£
fe)
X 40
()
S ?
2
2 30 /
< /
c
(]
2]
1%}
g 20 //
10 ot
o__‘__o__’&’ .
0 1 L1 1 1 1 L1 1 1 1 | 1 1 | 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Aufschluss: RKS 5 Bemerkungen: > e T
Tiefe: 1,22-2,75m Sk
Probe: G3 2 85
! «Q
Bodenart: U, fs, t', ms' N a
Bodengruppe: UL g 5
k [m/s]: 4.0*107 S 3
Berechnung nach: k nach Mallet/Paqguant N
U/Cc: 7.2/2.5

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Stralle 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham

Datum: Mai 2009

nach DIN 18123

Nass-/Trockensiebung

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 17.04.2009

Art der Entnahme: gestort

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes
100

Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Grob-

Fein-

Sandkorn

Mittel-

Grob-

Fein-

Kieskorn

Mittel-

Grob-

Steine

90

=l

80

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001 0.002

0.006 0.01 0.02

0.06 0.1

0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

63

100

Aufschluss:

RKS 7

Bemerkungen:

Tiefe:

1,80-3,00m

Probe:

G4

Bodenart:

S, u, fg', mg'

Bodengruppe:

OH

k [m/s]:

8.1%10°

Berechnung nach:

k nach Mallet/Paqguant

U/Cc:

-

:abejuy

200-6002-008TT

;1lawwnusbunynid

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

Bestimmung der KorngréRRenverteilung
nach DIN 18123

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 16.04.2009

Bearbeiter: Abraham Datum: Mai 2009 kombinierte Sieb-/Schlammanalyse Art der Entnahme: gestort
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
- ° ° ° —r— N
| A ° e e
LT
90 /
Lo~
. 80 1/
(=)
5] rg
5 vd
E 70
<
[%2]
[
o //
3 60
s '
£
kel
v 50
3]
£
fe)
X 40
()
g L
(]
= L9
° 1
£ 30 e
Z /&/
o |1
3 /
< 20
10
0 1 L1 1 1 1 L1 1 1 1 | 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Aufschluss: RKS 10 Bemerkungen: > e T
Tiefe: 1,10-2,15m Sk
Probe: G2 2 85
! «Q
Bodenart: U, t, fs', ms' N a
Bodengruppe: ou g 5
k [m/s]: 1.5*10° S 3
Berechnung nach: k nach Seelheim N
U/Cc: -/-

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham Datum: Mai 2009

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

nach DIN 18123
Nass-/Trockensiebung

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 16.04.2009

Art der Entnahme: gestort

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes ) )
100 Fein- Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Fein-

Kieskorn

Mittel-

Grob-

Steine

90

_

A

80

1

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

63

100

Aufschluss:

RKS 12

Bemerkungen:

Tiefe:

1,70-2,70m

Probe:

G2

Bodenart:

S,u, g

Bodengruppe:

SU*

k [m/s]:

1.9*10°

Berechnung nach:

k nach Mallet/Paqguant

U/Cc:

-

:abejuy

200-6002-008TT

;1lawwnusbunynid

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

Bestimmung der KorngréRRenverteilung
nach DIN 18123

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 16.04.2009

Bearbeiter: Abraham Datum: Mai 2009 kombinierte Sieb-/Schlammanalyse Art der Entnahme: gestort
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
= & & = ©
il
90 /
[} 80 l/
(=)
c
[
£
E 70
<
[%2]
[
O] //
2 60
£
£
kel
v 50
3]
£
fe)
X 40
()
©
2 //
©
30
g /
c
2 4
2]
1%}
g 20 _or?]
R o _D__*__o___o_*
o—o—1 @
10
0 1 L1 1 1 1 L1 1 1 1 | 1 1 | 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Aufschluss: RKS 18 Bemerkungen: > e T
Tiefe: 4,70-7,00m Sk
Probe: G6 2 85
— ! «Q
Bodenart: fS, ms, t, U’ N a
Bodengruppe: ST* g 5
k [m/s]: 2.4*10° S 3
Berechnung nach: k nach Mallet/Paqguant N
U/Cc: -/-

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham Datum: Mai 2009

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

nach DIN 18123
Nass-/Trockensiebung

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 16.04.2009

Art der Entnahme: gestort

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
90 //
1
o 80 //
(=)
c
: ol
E 70 o
2 L~
O]
2 60
£
£ //
kel
v 50 l/
3] /
£
0 /
X 40
()
S /
o /
£ a0
< /
c
(]
2]
g pd
= 20 /
A
10 £
L
0 1 L1 1 1 1 L1 1 1 1 | 1 |
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Aufschluss: RKS 18 Bemerkungen: > e T
Tiefe: 1,80-2,65m Sk
Probe: G4 285
TQ
Bodenart: S, mg, u', fg' ® 389
Bodengruppe: SuU g 5
k [m/s]: 3.0*10° S 3
Berechnung nach: k nach Beyer N
U/Cc: 15.0/0.9

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG

Geschwister-Scholl-Stralle 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham

Datum: Mai 2009

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

nach DIN 18123

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 16.04.2009

Art der Entnahme: gestort

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
p——=° ® © g
Lo
/
90 /
o 80 /
(=)
c
[
£
E 70
o 4
[
8 /
2 60
S
£
kel
v 50
M 4
g /|
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5 9
X 40 /
[} 4
©
: /
£ 30 /
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(]
@ /
[
= 20 /_/
10 »—‘VVO/
o——‘*’*’*
0 1 L1 1 1 L1 1 1 1 | 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Aufschluss: RKS 22 Bemerkungen: > e T
Tiefe: 1,00 - 2,00 m Sk
Probe: G3 2 85
TQ
Bodenart: s,y t N a
Bodengruppe: ou g 5
k [m/s]: 1.5*10° S 3
Berechnung nach: k nach Mallet/Paqguant N
U/Cc: 25.5/3.3

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

Bestimmung der KorngréRRenverteilung
nach DIN 18123

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 06.04.2009

Bearbeiter: Abraham Datum: Mai 2009 Nass-/Trockensiebung Art der Entnahme: gestort
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
il
90
o 80
(=)
c
[
£
% 70
[%2]
[
: /
2 60
£
£
kel
v 50
3]
£
fe)
X 40
g /
2 /
£ 30 /{
g
g 4
3
< 20
10
0 1 L1 1 1 1 L1 1 1 1 | 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Aufschluss: RKS 22 Bemerkungen: > e T
Tiefe: 2,00 - 3,00 m Sk
Probe: G4 285
TQ
Bodenart: S, u N a
Bodengruppe: SU* g 5
k [m/s]: 8.1*10° S 3
Berechnung nach: k nach Seelheim N
U/Cc: -/-

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)

LG ebejuy



DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

Bestimmung der KorngréRRenverteilung
nach DIN 18123

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 09.04.2009

Bearbeiter: Abraham Datum: Mai 2009 kombinierte Sieb-/Schlammanalyse Art der Entnahme: gestort
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
. ///
o 80 /
(=) /
c
[
5 /
E 70
3 /
[
O]
2 60
£
kel
v 50
5 /
£
fe)
X 40 /
()
©
2
£ a0
<
3
17 //
[
< 20
rd
//
/0'
10
—
0 1 L1 1 1 1 L1 1 1 1 | 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Aufschluss: RKS 28 Bemerkungen: > e T
Tiefe: 2,00 - 4,00 m Sk
Probe: G3 2 85
! «Q
Bodenart: u, fs, t N a
Bodengruppe: ou g 5
k [m/s]: 38+*10° S 3
Berechnung nach: k nach Mallet/Paqguant N
U/Cc: 16.4/2.7
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DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

nach DIN 18123

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 08.04.2009

Bearbeiter: Abraham Datum: Mai 2009 kombinierte Sieb-/Schlammanalyse Art der Entnahme: gestort
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
> = = & & & &
% / //
o 80 /
(=)
c
: /
g 70 )
[%2]
[
O]
2 60
S
f=
T 50 .//
5 //'
£
fe)
X 40 e
g e
) B
% 30 /,m/
5 o
2]
1%}
S 20 /
= /
10
0 1 L1 1 1 1 L1 1 1 1 1 1 1 | 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Aufschluss: RKS 29 Bemerkungen: > e T
Tiefe: 1,60 -2,00m Sk
Probe: G2 2 85
— ! «Q
Bodenart: U, fs, t N a
Bodengruppe: ou g 5
k [m/s]: 2.4*10° S 3
Berechnung nach: k nach Mallet/Paqguant N
U/Cc: -/-

asselssn|4 - 1yolag Jayosiuyos)0ax)
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DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham Datum: Mai 2009

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

nach DIN 18123
Nass-/Trockensiebung

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG
Probe entnommen am: 08.04.2009

Art der Entnahme: gestort

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes

100 Fein- Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel-

90

T
4

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

80

/

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

100

Aufschluss:

RKS 30

Bemerkungen:

Tiefe:

4,30-5,00m

Probe:

G5

Bodenart:

S, ms, u'

Bodengruppe:

SuU

k [m/s]:

1.1*10°

Berechnung nach:

k nach Mallet/Paqguant

U/Cc:

-

:abejuy

200-6002-008TT

;1lawwnusbunynid
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DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

Bestimmung der KorngréRRenverteilung
nach DIN 18123

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 08.04.2009

Bearbeiter: Abraham Datum: Mai 2009 Nass-/Trockensiebung Art der Entnahme: gestort
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
| o ©
o /0/0'
1
| qd
o 80 A
(=)
c
g Ve
£ /|
% 70
[%2]
[
R /
g 60 /
S
£
kel
v 50
5 /
£
£ /
X 40
()
©
2
£ a0
< /
c
2 %
1%}
s 20 ¥
vV
4
10
0 1 L1 1 1 1 L1 1 1 1 | 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Aufschluss: RKS 31 Bemerkungen: > e T
Tiefe: 0,75-2,45m Sk
Probe: G3 2 85
! «Q
Bodenart: S.u ® 389
Bodengruppe: SU* g 5
k [m/s]: 1.0*10° S 3
Berechnung nach: k nach Mallet/Paqguant N
U/Cc: -/-
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DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Strafle 21

04205 Leipzig

nach DIN 18123

Bearbeiter: Abraham

Datum: Mai 2009

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Probe entnommen am: 08.04.2009

Art der Entnahme: gestort

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn

Mittel- Grob-

Fein-

Sandkorn

Mittel-

Grob-

Fein-

Kieskorn

Mittel-

Grob-

Steine

90

Lo—P |

Pl

o

80

70

60

50

40

30

20

L

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10 "

0.001

0.002

0.006 0.01 0.02 0.06 0.1

0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

63

100

Aufschluss:

RKS 37

Bemerkungen:

Tiefe:

0,40-2,00m

Probe:

G1

Bodenart:

s, ut

Bodengruppe:

ou

k [m/s]:

43*10%

Berechnung nach:

k nach Mallet/Paqguant

U/Cc:

-

:abejuy

200-6002-008TT

;1lawwnusbunynid
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